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resistencia a compresion

DATOS DEL INFORME

L Nimero S-PA-00493-0144-11 Fecha de Emision 07/09/2011 q
Norma Base UNE-EN 772-1:2002. "Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1:
Determinacién de la resistencia a compresién”.
Fecha Inicio Ensayo 08/08/2011 Fecha Final Ensayo 18/08/2011 ]

RESULTADOS OBTENIDOS

Numero de Piezas Ensayadas 6

S

'a

Preparacion de las superficies Refrentado con Mortero de Cemento CEM 11 52,5 R
Acondicionamiento de las probetas antes del ensayo Secado en estufa 24 h. y enfriado 4 h. (Apdo. 7.3.2.b)
L Posicion de la Pieza en la Maquina de Ensayo Esfuerzos Perpendiculares a los Cantos )
Referencia Dimensiones (mm) Superficie Carga de Resistencia a Resist. Normalizada
de Pieza  |Longitud| Anchura| Grosor (mm?) Rotura (N) | Compresion (N/mm?) [fo] (N/mm?)
11166-11 205,0( 51,5 | 108,0 10558 87830 8,3 9,7
11166-12 2055| 51,5 [ 109,0| 10583 83130 7,9 9,2
1116613 | 205,0| 51,0 [ 1095 10455 81350 7,8 9.1
11166-14 205,0| 51,0 | 109,5 10455 104480 10,0 11,7
11166-15 205,5| 51,5 | 109,0 10583 127680 12.4 14,2
11166-16 205,5| 51,0 | 109,0 10481 84970 8,1 9,6
4 Factor de correccion por forma (0) 1.7 Factor por acondicionamiento 1,0 A
Resist. Compresion Media (N/mm?) 9,0 Resist. Normalizada [f,] Media (N/mm?) 10,6
Desviacion Tipica (0,,4) 1,71 Coefic. de Variacion de Muestra (CV) 18,9%
i isti ' 2 7.8
Resist. Caracteristica Normalizada (N/mm®) )
La incertidumbre (k=2) de medida de los valores individuales es | = + 0,1 (N',mmz)
La incertidumbre (k=2) para el valor medioes I=+ 1,8  (N/mm?)
OBSERVACIONES
ENAC
N*“672/LE 11 47
iInnovarcilla
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densidad absoluta seca

DATOS DEL INFORME

L Numero S-PA-00493-0144-11 Fecha de Emision 07/09/2011

-

Norma Base UNE-EN 772-13:2001. "Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiileria. Parte 13:
Determinacion de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para
fabrica de albanileria (excepto piedra natural)".

[ Fecha Inicio Ensayo 16/08/2011 Fecha Final Ensayo 19/08/2011

RESULTADOS OBTENIDOS

[ Numero de Piezas Ensayadas 6 Tipo de Piezas Piezas enteras

Referencia de la Pieza

11166-1 | 11166-2 11166-3 111664 11166-5 | 11166-6

Masa en Seco [m.,.,.] (8)] 1005 997 1000 | 1009 | 1002 | 1008

Volumen Neto [V, ] cm”)| 610 600 610 610 600 600

Dens'dai:j’;ﬁ;“’a Prid | 1650 | 1660 | 1640 | 1650 | 1670 | 1680

/

) Valor Garantizado )
Valor Medio ) Tolerancias
por el Fabricante

Densidad Absoluta [p,]

s 1660
(kg/m”)
La incertidumbre (k=2) de medida de los valores individualeses | =% 10 (kg/m®)
La incertidumbre (k=2) para el valor medioes | =+ 20 (kgims)
OBSERVACIONES
ENAG
E N S A Y 0 S
N“672/LE 1471
innovarcilla
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densidad aparente seca

DATOS DEL INFORME

Numero S-PA-00493-0144-11 Fecha de Emision 07/09/2011

Norma Base UNE-EN 772-13:2001. "Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 13:
Determinacion de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para
fabrica de albanileria (excepto piedra natural)”.
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[ Fecha Inicio Ensayo  16/08/2011 Fecha Final Ensayo 18/08/2011

—

RESULTADOS OBTENIDOS

Numero de Piezas Ensayadas 6 Tipo de Piezas  Piezas enteras }

Referencia de la Pieza
11166-1 11166-2 11166-3 11166-4 11166-5 11166-6

Masa en Seco [Me.,) (8 | 1005 | 997 | 12000 | 1009 | 1002 | 1008
Volumen Bruto [V,,] (cm®)| 1080 | 1070 | 1070 | 1070 | 1080 | 1070

Densidad Aparente ipeu] [ 935 | 939 | 935 | 945 | 930 | 940

(kg /m’)
4 Valor Garantizado
Valor Medio ) Tolerancias
por el Fabricante
Densidad Aparente
m
LY
La incertidumbre (k=2) de medida de los valores individualeses | =+ 10 (kgfm3}
La incertidumbre (k=2) para el valor medioes I =% 10 (kg/im®)
OBSERVACIONES
E N S A Y O
N*®672/LELa71
innovarcilla
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volumen del mayor hueco
(% del bruto)

DATOS DEL INFORME

Ndmero S-PA-00493-0144-11 Fecha de Emision 07/09/2011 }

/

Normas Base UNE-EN 772-9:1999. "Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 9: Determinacién del
volumen y porcentaje de huecos del volumen neto, de piezas silicocalcareas para fabrica de albaiileria,
mediante relleno de arena".

UNE-EN 772-9:1999/A1:2008

o
[ Numero de probetas ensayadas 10 Tipo de probetas Probetas enteras 1
[ Fecha Inicio Ensayo ~ 16/08/2011 Fecha Final Ensayo  16/08/2011 ]

RESULTADOS OBTENIDOS

Referencia de las Piezas
11166-1 | 111662 | 111663 | 111664 | 111665 | 111666 | 111667 | 111668 | 111669 | 1116610

Volumen Mayor Hueco
(Vpo] (x10% mm?)
Volumen Bruto
[Vg,] (x10° mm?)
Volum-c;Mayor Hueco
(% del Bruto)

7 7 7 7 7 Fd 7 6 7 7

108 106 107 107 108 106 108 105 105 106

6,5 6,6 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5 5.7 6,7 6,6

lor Medi l IM
Valor Medio del Volumen del Mayor —i 6,5 %
Hueco (% del Bruto)

La incertidumbre (k=2) de medida de los valores individualeses | =+ 0,1 %

La incertidumbre (k=2) para el valor medioes | =% 0,2 ¢

OBSERVACIONES

innovarcilla
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El presente informe, n° S-PA-00493-0144-11
expedido a peticion de  San Jacinto de Bailén, S.L.
consta de una portaday 7 paginas.

/

/ Bailén, a 7 de septiembre de 2011

José Angel Laguna Martinez Javier Alvarez de Diego
Gerente qé la Fundacion Innovarcilla Responsable del Laboratorio

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD:

* No se debe reproducir el presente informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de la Fundacion
Innovarcilla.

* Los resultados, conclusiones y/o recomendaciones contenidos en este informe se han obtenido a partir de los ensayos
realizados y/o de la informacién suministrada por el peticionario. Los resultados emitidos corresponden a los ensayos realizados
sobre las muestras recibidas en nuestras dependencias.

+ No se admite ninguna responsabilidad referente a la exactitud y representatividad del muestreo a menos que éste haya sido
efectuado bajo nuestra propia supervisién. Salve mencién expresa, las muestras y sus referencias han sido elegidas libremente
por el peticionario.

* Reservados todos los derechos. El contenido de este informe goza de la proteccion que le otorga la ley. No podra ser
comunicado, transformado, reproducido o distribuido publicamente en todo o en parte, sin la autorizacion expresa de la
Fundacion Innovarcilla. La reproduccién de este informe solamente esta autorizada bajo forma de facsimil integro fotografico,
para el envio puntual y no masivo a clientes y/o proveedores del peticionario, con el tnico objetivo de informar y siempre citando
la autoria de la Fundacién Innovarcilla.

+ La Fundacion Innovarcilla no se hace responsable del uso que el peticionario u otra persona o entidad haga de los datos o
indicaciones contenidos en el presente informe, en perjuicio o en beneficio de las marcas comerciales que el peticienario haya
podido citar como identificacion de las muestras sometidas a estudio.

* Este informe tiene caracter exclusivamente comercial y no podré ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o
administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorizacion expresa de la Fundacion Innovarcilla.
La autorizacion por parte de la Fundacion Innovarcilla estara condicionada, cuando asi se requiera, al abono por parte del
cliente, incluso con caracter previo, de los fondos necesarios para cubrir los gastos asociados a la defensa de este informe. La
Fundacion Innovarcilla se reserva el derecho de tomar las oportunas acciones legales en caso de incumplimiento de esta
clausula.

* La Fundacion Innovarcilla podra incluir en sus informes analisis, comentarios o cualquier otra valorizacion que juzgue
necesaria, alin cuando ésta no hubiese sido expresamente solicitada.

* La Fundacion Innovarcilla asume la responsabilidad de los resultados obtenidos en los ensayos subcontratados.

* La Fundacion Innovarcilla garantiza la confidencialidad del contenido del presente informe.

o @

innovarcilla
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